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이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.  
이 성적서는 FITI 와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 
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의 뢰 자 : (주)폴리쉘 접 수 번 호 :  T270-17-01264 

주    소 : 경상북도 칠곡군 왜관읍 2 산업단지 1 길  173-3  발 급 일 자 : 2017-04-10 

품    명 : 벽지 용       도 : 납품용 

의뢰자제시시료명 : DH-001 쪽   번  호 :  1/2 

 
                    2017-03-30 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다. 

 

■  시 험 결 과  ■ 

 

01. PBBs(POLYBROMINATED BIPHENYLS) 함량 : mg/kg 

 함량 
성분 

#1 
시험방법 검출한계 

 MONOBROMOBIPHENYL 검출안됨 

DIBROMOBIPHENYL 검출안됨 

TRIBROMOBIPHENYL 검출안됨 

TETRABROMOBIPHENYL 검출안됨 

PENTABROMOBIPHENYL 검출안됨 

HEXABROMOBIPHENYL 검출안됨 

HEPTABROMOBIPHENYL 검출안됨 

OCTABROMOBIPHENYL 검출안됨 

NONABROMOBIPHENYL 검출안됨 

DECABROMOBIPHENYL 검출안됨 

IEC 62321-6 : 2015 5 

   주) 검출안됨 : 검출한계 미만 
  

 




